c € HELJESHEIVIENY NYIEAIKUZAR 1T-05 KIS
19 KAVICSBETON

1.1. Termék megnevezése 4/8 Gc80/20 f,s  (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
2. Termék egyedi azonositdja 11- KK
(Gyartasi szamot lasd a csomagoldson talalhaté vonalkédos cimkén) - 11 A
3. Rendeltetés MSZ EN 12620:2002+A1:2008 KSanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

MSZ EN 13139:2006 K&anyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz
MSZ EN 13242:2002+A1:2008 K&anyaghalmazok mitargyakban és Utépitésben hasznalt,
kotbanyag nélkili és hidraulikus két6anyagu anyagokhoz

4. Gyarto neve, cime * Gyartd

KK Kavics Beton Kft.
H- 1088 Budapest, Krudy utca 11

o Uzem: ¢ Tanusitd szervezet/ Tanusitvany azonositd
KK Kavics Beton Kft. Cemkut Kft.
H-2347 Bugyi, Alsérada puszta 10. 1414-CPR-T0360
KK Kavics Beton Kft. Cemkut Kft.
H-9343 Beled, Kiilteriilet 0177/9 hrsz. 1414-CPR-T0354
5. Tanusitasi rendszer 2+

6. Nyilatkozat szerinti teljesitmény

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Szemnagysag d/D 4/8 MSZ EN 933-1:2012 MSZ EN 13139:2006
MSZ EN 13242:2002+A1:2008

MSZ EN 12620:2003+A1:2008

Szemmegoszlas Gc80/20 MSZ EN 933-1:2012 MSZ EN 13242:2002+A1:2008
megfelels MSZ EN 13139:2006
Finomszem lom . .
omszem tartalo s MSZ EN 933.1:2012 MSZ EN 12620:2003+A1:2008
, MSZ EN 13242:2002+A1:2008
2. osztaly (< 5%) MSZ EN 933-1:2012 MSZ EN 13139:2006
Szemalak tényezd Flis MSZ EN 933-3:2012 MSZ EN 12620:2003+A1:2008

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Tests(r(iség 2,60 Mg/m? MSZ EN 1097-6:2013 MSZ EN 13139:2006
MSZ EN 13242:2002+A1:2008
MSZ EN 12620:2002+A1:2008

1,25% MSZ EN 1097-6:2013 MSZ EN 13139:2006

Vizfelvétel MSZ EN 13242:2002+A1:2008
Kagylohéjtartalom 0™/m% MSZ EN 933-7:2000 MSZ EN 12620:2002+A1:2008
::J;‘;%Zzzgand“ag petleted megfelelt a hatarértéknek MSZ EN 1367-4:2008 Msz ;“;;Eﬁff;g%f;gggoog
MSZ EN 1744-1: 2009 + MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Vizoldhatd klorid tartalom <0,001™/m % A1:2013 7. fejezet MSZ EN 13139:2006
MSZ EN 13242:2002+A1:2008
MSZ EN 1744-1: 2009 + MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Savoldhaté szulfat-tartalom ASo2 A1:2013 12. fejezet MSZ EN 13139:2006
MSZ EN 13242:2002+A1:2008
MSZ EN 1744- MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Osszes kén-tartalom megfelelt a hatarértéknek 1:2009+A1:2013 11.1. MSZ EN 13139:2006
szakasz MSZ EN 13242:2002+A1:2008
Alkali-kovasav reakciéval szembeni . ATSM C 289-2007 MSZ EN 12620:2002+A1:2008

érzékenység B AR (visszavont szabvany) MSZ EN 13139:2006
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C E DELJESITMENY NYIEATKOZAT 11203 KK
a KAVICSBETON

7. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 6. pontban
feltlintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiaddsaért
kizérolag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felel6s, a 305/2011/EU rendeletnek

megfelelGen.
Budapest, 2024. julius 15. A gyarto nevében és részérdl alaird sze{nély:
o 5
i
P -Michael Silly

" Ugyvezets Igazgato
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